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PREAMBULE

Toute construction néces§it RQIF 3 & dzNENJ f I aSOdzZNAGIS RS& o0ASya

conséquences peuvent étre catastrophiques. Il est nécessaire de respecter les différents reglements

imposent des exigences particuliéres aux batiments selon leurs destinations.

[ NBIESYSyildlFdAzy O2y (iNB f QA Yy AérgaptibrSau f@uSpou BsTpi s
SG fF NBaArAaildlyOS Idz ¥FSdz LI2dzNJ £ Sa 2dzONI 3Sad Lt a
précisent les classements. Par ey#e : pour les cloisons, il existe un essai de résistance au feu qui e

détermine son classement anciennement appelbupefeu ».

9y O2ffl 062N dA2y SO tF ccCc.x* €S DLhC{F | NBIf
unmontageO2 Yy F2NX¥S | dz 5¢! & / S& SaalAa S@IfdzsSSyid f QAy
f QF OASNI SG tSa LINBPFTAEFISa azyid airxYAftlIANBa SaG R
On pourra trouver eapres les résultats des essais pour SPP qui confirment des résultats ide@tigees

des fabricants de la plague.
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CONSTRUIRE EN SECURITE

B E Le partenaire de vos systémes

' TAY RS 4S8 LINRGS3ASNI Fdz YASdzE O2yGNB S NAa&l dzS
bien sa naissance que son développement.

P

1. Le triangle du feu
t 2dzNJ lj dzQdzy T Sdz LINBY Y Senyetreiréudids girauahément O2 Y RAUA 2y a R
£+t NSaASy GBmbRtldyy YIF GASNE AyTFiElIYYlFILotS RS GeL)lS a:
65a4aSy0Sz | t022tasx X0 2dz 311 SdzE 606dziit yS=T LINRI
+ t NB a Sy vfburafd: dagtieére qui permet la combustion (oxygénd, atc.)
£ PrésenceRQA Y FE IYYaAde®rRIYSa RQSYSNHAS ySOSaalANBa |
SGAYyOStfS X000
/| Sa o O2YLRalyidSa az2yid NBLINBaASY(iSSa:3aINILKAIIzZSYS)

Combustible Comburant

{ 2dz2NDOS R

2. Le pouvoir calorifique supérieur

C'est la baleur libérée par la réaction de combustion d'un kilogramme de combustible. Il est souvent expl
en équivalent de kg de bois.

P.C.S. Roche Laine de rochg Papier Bois (sapin) | Polyuréthane| Polystyrene | Essence Gas
expansé
En kJ/Kg 0 1250 17000 17000 26000 42000 42000
Equivalenceen| 0 0.07 1 1 15 2.5 2.5
Kg de bois

3. Le déroulement en 3 phases

+ Lapériode de développemenmontée en température

+ LalLJSNRA 2 RS dRifammaniG8uyeRturBmbrasement

£ [ QSEGAZQBEAN 22D A € yQe | LJ dza
pompiers

puf
(0p))

YIEGSNAI dzE O2

0+

Développement  Incendie Extinction

4. Les protections actives et passives

ACTIVES PASSIVES
Détecteur, alarme, extincteur, RIA, Désenfumg Utilisation de matériaux peu combustibles, protect
meécanique des structures, limitation des propagatior
cloisonnement désenfumage naturel.
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LA REGLEMENTATION

Pour la sécurité des &sonnes

Les mesurescontre Sa& NA &ljdzSa RQAYOSYRAS az2yid FLIWLX AOFof Sa
RSa O2yaiuNdHWzOiAz2ya Si Ayadlttlrarzyase /QSad t1 /3
normes dans les établissements. Elle évalue le dweaRS A SOdzZNAGS t 260G Sy AN RI
NAaldzS& Fdz @dz RSa AyadlttldAaz2ya S NI LILRNIA& RQSIH
Les constructions sont définies par des classifications qui imposent des critéres réglementaires de résista
feu, on peut noter les famillesuivantes :

£ [ 84 oNGAYSYyda RQKFEoAGIGAZY
lissont classés en 4 familles selon leurtype A Y RA @A RdzSt 2dz O2ft SOGUAT Si ¢

+ Les établissements recevant du public E.R.P.

Lieux publics ou privés aallant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. L'activitétyme x,
est désignée par une lettre, par exemple

o JY { GNHzOGdzNBA RQIF OOdzSAf L3R dzNJ LISNAR2YyySa N3IAS
o M : Magasins de vente, centres commerciaux

o N: Restaurants et débits de boissons

o O: Hotels et pensions de famille

o R: Etablissements d'enseignement, colonies de vacances

o W: Administrations, banques, bureaux

o X: Etablissements sportifs couverts

La capacité, ou gatégorie», est désignée par un cfré défini par l'article R1239 du Code de la construction
et de I'habitation:

e 1lre catégorie: audessus de 500 personnes
e 2e catégorie : de 701 a 1500 personnes

o 3e catégorie : de 301 a 700 personnes

e 4e catégorie : 300 personnes et adessols.

+ Les immeubles de grande hauteur I.G.H.
Lahauteurest supérieure a 5hetrespour les immeubles a usage d'habitation et a 28 metres pour les ERP.

+ Les batiments industriels

Doivent saisfaire aux exigences relatives aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables au:
de travail et aux installations classées.

Pour la sécurité des Biens

Il faut se référer aux régles, pour la couverture des risques, rédigées parde¥ LJ- 3y A Sa RQI
dernieres demandent de prendre toutéss mesures nécessaires pour limiter le sinistre et sauvegarder les bi
garantis. Ce qui passe par des contraintes de choix de matériaux.


http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
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REACTION AU FEU DES MATERIAUX

Lesmatériauxsoy i RSTFAYAa LI NI £ NBFOGAZ2Y Fdz FSdz ljdzA Sa
ou au produit. En France il existe un classement, composé de 6 catégories, qui définit la réaction au fe
matériaux :

MO " incombustible "

M1 " non inflanmable "

M2 " difficilement inflammable "
M3 " moyennement inflammable "
M4 " facilement inflammable"

M5 " trés facilement inflammable”

Ce systeme va disparaitre petit a petit fait de la mise en application de la Directive Produit de Constructi
(DPC) qui impose le marquage CE sur ces produits. Il valigeau systéme de classification européen appe
: Euroclasse et les classes Al a F remplacent MO a M4.

Euroclasses selon NF EN 1350 Equivalence classement M exigence
Al Incombustible
A2 MO
A2aB M1
C M2
D M4 (non gouttant)
Toutes les classes autres que E, D2 et M4

Société de Profilage du Poitou
2.1. Las Grands Chemps 8P 56
F- 79260 LA CRECHE

Société de Profilage du Poitou
Z.1. Les Grands Champs BP 66

F- 79260 LA CRECHE ;
06
C/34/46/36/2500 EN14195 ] s === lﬂ“ ﬂm\’lw

T | 47~
Réaction au feu Al I | Longueur(mm): | Nombre de barres: | Poids/palette (kg):
i

Timite d@lastaits 140 Njmm? e 2500 | 360 500

Extrait de la norme EN14195

«[ 2NBIjdzQAf Sald LINBOdz RQdziAf AaASNJ RSa SftsSYSyida R
ouvragesRS O2y adiNWzOGA2y RS oNdGAYSyda Sid ljdzS O0Sa S
doivent étre classés éfuroclasse Afaucune contribution au feu) sans étre soumis a &ssai

Q:
[

MO 22ANJ EF RSOA&AAZ2Y RS fmendée2 YYAA&A2Y (eckcnok/ 9% GSt€S | dQl
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RESISTANCE AU FEU DES OUVRAGES

i

Lesouvragesa 2y Of I aasa asStz2y § SdzNJ LIS NFHdizeNaYtenyp® Gurark Lquelld
I'élément de construction joue son rble de limitation de la propagatidas essais réglementaires dans de
flr 02N 02ANBa 2FFAOASE A LISNX¥SOHIGSYld RQ20SKYRNING § $al
2004.La réglementation frangaise classe les éléments de construction en 3 catégories :

wStable au feu(SF) qui concerne la stabilit¢ médalj dzS RS& St SyYSyda RS O
fonction porteuse, tels que les poteaux, les poutres ou les tirants. Pour ces éléments, la résistance au
RSTAYAG O2YYS I+ Rddz2NBS LISYRFEy(d fl11jdzSttS f el&ieSty
capable de résister a la charge mécanique appliquée.

w Pareflammes (PF) qui concerne principalement des éléments de compartimentage au cont
desquels des matériaux combustibles ne sont pas entreposés (porte, cloison vitrée, couvertuteest).
demandé que ces éléments ne laissent pas passer de gaz chauds.

wCoupefeu (CF) qui concerne également des éléments de compartimentage, qu'ils soient porteur:
non (plancher, mur, cloison, plafond ...). Outre les qualités flaremes et, pour le€léments porteurs, les
gualités de stabilité au feu qui doivent étre assurées, I'élévation de température sur la face non expos
I'incendie doit étre en moyenne inférieure a 140 K et ne doit excéder en aucun point 180 K.

Stable au feu Pare-flammes Coupe-feu
| (éléments porteurs) | (éléments séparatifs) | (éléments séparatifs)
(: LT T R

Gaz chauds
[

epr—
Trm—— Température
Température . moyennne “
a <140 K ’
y Elévation Max

My A chionee | IO

Schéma illustratif des critéres de résistance au feu

* schéma extrait du CTIC§{Service de Recherche Incendie

.. Gaz chauds
e p—

Elevation

Le classement attribué a un élément de construction est exprimé en degré lié a une durée d'incendie pel
laquelle I'élément répond aux criteres impos@ar exemple, un poteau peut étre classé SF 1 h 30, une porte
% h ou un plancher CF 1 h.

Dans le cadre de I'hnarmonisation des approches européennes, de nouvelles dénominations sont utilisée:
exprimer les capacités de résistance au feu des éléméatconstruction. Elles font référence a des critéres tré
proches de ceux utilisés actuellement en France :

w {[:]I- 0 Af )\ﬂ§ YSOFYAldsS Y w.
w ; uUlFyOKSAUS Fdze 31T OKFdzRa Y 9
w LazftlFdAz2y GKSNXAlLdz2SS Y L

A partir des symboles indiquésdmssus, les classements wrepéens » sont par exemplepour une poutre
stable au feu 1 heure : R 6@our une porte pardlamme %2 heure : RE 30 ou E 30.
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LA PRESCRIPTION DES OUVRAGES

Les cloisons du DTU25.41

i

Le DTU281 dans sa réglementation sur les ouvrages en plaques deepdétléfini un certain nombre de
Of 2Aa2ya ljdzA az2yd F2yO0GA2y RSa RAYSyaAizya RS ¢
18mm. Le choix est en général dépendant des exigences de hauteur ou de performancesaheustiques,
voire deperformances de résistance au feu.

l dzZa &A O0ASY LJ2dzNJ £ S& LJX I ljdzSa 1jdzS L}2dzNJ £ Sa 2aal G
marque NF qui impose un contréle extérieur réalisé par le CSTB.

La marque NF garantit que les exigenceqqdalitéz a4 SOdzNA S FAFOAEAGS S
normes et réglements de certification ont été contrélées et sont respectées.
Nos ossatures sont certifiées NF depuis mai 2008.

Le tableau edessous présente les différents types disons a parement simple ou double dont les
OF N OGSNRAAGAIdzSE RQSYLX 2A a2yl RSTAyASa RlIya €S

: Désignation selon la norn .

Type de cloison|Type de montan NF EN 14195 Epaisseur Plaques
72/48 MA48/35 C/34/46/36 72 2BA13
08/48 M48/35 C/34/46/36 98 4BA13
120/70 M70/40 C/39/68/41 120 4BA13
140/90 M90/40 C/39/88/41 140 4BA13
98/70 M70/40 C/39/68/41 98 2BA15
70/36 M36/40 C/39/34/41 70 2BA18
82/48 MA48/35 C/34/46/36 82 2BA18
96/62 M62/35 C/34/60/36 96 2BA18
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Les PV feu des fabricants de plaques de platre
Type de Lafarg,e. Placopl,at.re Knauf _
- Plaques . résistance . résistance . résistance
cloison systeme systeme systeme
au feu au feu au feu
72/48 2BA13|Prégymétal EI30 [Placostil CF 1/2h |Knauf métal KM  1/2h
98/48 4BA13|Prégymétal EI60  |Placostil CF 1h |Knauf métal KM  EI6O0
120/70  4BA13|Prégymétal EI60 [Placostil CF 1h |Knauf métal KM EI60
140/90  4BA13|Prégymétal EI60 [Placostil CF 1h |Knauf métal KM  EI6O0
98/70 2BA15|Prégymétal EI30 |Placostil CF 1/2h [Knauf métal KM CF 1/2h
70/36 2BA18|Prégymétal EI60 [Placostil CF 1h |Knauf métal KM  EI60
82/48 2BA18|Prégymétal EI60 [Placostil CF 1h |Knauf métal KM  EI6O
96/62 2BA18|Pregymétal EI60 [Placostil CF 1h |knauf métal KM EI60
Les PV feu des fabricants doéossatur
' FAY RS fAYAGSN f QSdUaMzRR St f @ a4 6 dz0z2NBIF MISY & &6 NB § dzS 8
fIryO0OS dzyS Ol YLI 3yS RQSaalAa SO RS& LXI1jdzSa RS
ont les résultats suivants
Type de| Type de| Désignation selon la Plague Lc?f??lrge Plague PIaE:o.pIatre Plague Kn,al'.lf
cloison| montant| norme NF EN 14195| systéme resistance systeme resistance systeme resistance
au feu au feu au feu
98/48 |M48/35 C/34/46/36 SPP EI60 SPP EI60 SPP EI60
C2NDS Saild RS 02y aéddesSprddulisdginilaites, Wk ipsld@® gontded méndes. Ce fait
RQFdzilyd LXfdza FEl3aINIyd ljdzS £S NxfS RS I LI I |jd
f Q2 aal ( dzNBoir ¥oSeivhtibnis del muSts).
Au vu des résultats, iISsNIF A G NI A&a2yylofS RQSY RSRAzZANB dzyS Ay

elles sont contrélées par la marque NF, et la possibilité de généraliser ces résultats a toutes les cloisons dt
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LES PROCES VERBAUX DES LABORATOIRES

Plaques de plée : Placoplatre

efectls

france

a e
KOS Evy S480 5.0 712 CwlC APE "0 E

RESISTANCE au FEU des ELEMENTS de CON Rdg\on

Selon Ardtd du 22 mars 2004 ady Minktére de fintéhewr
PROCES-VERBAL de CLASSEMM ba -
Des extensions de clossement peuve! rQ pod r 54\ @5~ ve ol
tles ne sont cumulables entre-ellesqu'cprés borofou'
Durée de vafiaité : (\
Ce procés-verbal d clo ent 1sq\s eg el e#eqslorvem Ié\?ﬁ jusqu'ou :
22 mai 2013 iﬂ
Roppona érénenf:e /\/ \ \ ‘ \\ ||~, \\

- u \ /

\ VY
//\ \\\\)

/ \ '/\1c.lo %oiso '{np quesd pl&é
( / \ \/: rr{ A 13 Std (PLACOPLATRE)

\ féﬁs defeu Indifférent
\. |' | '.
\ \ 1

\
\ /
\_/ Demandeurs :

Fédération Frangaise du Batiment / Union des Métiers du Plaire et de

I'lsolation
33, avenue KLEBER

\

F - 75784 PARIS CEDEX 16

Ce procés verbal de classement comporte 7 poges. Sa reproduction n'est outorisée que sous sa forme Intégrale.

(CPIPRE
0« B0 e oh P e s i i el frncedelectis com

r ] Aubn wuviw.aacta com

Tes - 33 ¢0s 60 13 83 B0 Fax ' 4900 6O 1370 R

SNET v 490 550 712 000
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Plaques de platrePlacoplatre
efe C:t IS
Procésverbal de clossemeant n® 08 - v - 140 Poge 2/7
[AmeRe 22 mars J004)
[1. INTRODUCTION |

Procés-verbal de classement de résslance au feu affecté & lo cloion en plague de plate
conformément aux modes opéraloies donnés dans 1o norme WF BN 13501-2 4 Classement au feu
des produits de construction et éléments de bétiment - Partie 7 : Closermeant énparte des données
d'essais de résislonce au feu & Mexciusion des produits utilizes dans las 5ﬁ1émf§é wenfilaficn .

N\

= I". 1
2. LABORATOIRE D'ESSAIS ~ WA Y [
AR
Mam . BFECTIS france /\\ '| l‘ull I".
Adresse 1 Voie Romaine I \
F = 57280 MAIZIERESJs-MET. \ llll ‘I||I / N'\
\ 'l,I '.II
!
(‘ | ':"' AREAN

[3. DEMANDEURS DE L'ESSAI / \ "n, '1 "l H}L \'L 11"'1 ”\ "n, PR

IFEM H’&?n:;éqls dx\ﬁﬂiﬂﬁem’r A des Méfiers du Pldire e de
||| Isufmu-:}n 'n,)

i@ﬁ Daﬂx *

A 4, Essﬂéq DE"-BE#IS'ILPI}FE ﬁl’r FEU né\gErEnEHu‘.E

5. REBER EHC E ET PROVENANCE DE L'ELEMENT TESTE |
\

b
. Référence 5 Cloison en plagues de pldire avec double pnr&maﬁn; PLACOFLATRE
BA 13 5td et ossoture SPP

Pravenancea - FFB

33, averue KLEBER
F— 75784 FARIS CEDEX 16

Lo reproguction de ce document et owhanmds gue sous s famne intégrole
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Plagues de platrePlacoplatre

i

&) efectis

france

Frocés-varbe! de clossement = (8- V - 140 Foge 3/7
JAmaté 22 mor 2004)

[6. PRINCIPE DE LENSEMBLE

6.1 TYPE DE FONCTION

Lo clelson en plogues de platre est définle comme un « dlément non porteur . 5a fonetion &tait
de résister ou feu en ce qui conceme les corocténstigues de performances da résistance au feu
données au paragraphe 5 de lo norme MF EM 13501-2.

6.2 GENERALITES

Valr planche n® 1, /'. '\
L'élément tesié est une eloison réalisée & pn-[é =] ure\yﬁ/‘ qnhle el :}r*d'::urqs simples et

de paorements en plagues de plaine &n d ep isseUts. | '.

Epaoisseur : 98 mm ||I/AI|||I | \I k\ II\\ l",\l / \ 'nl lll
Vol \ I \ \ \'. //\ \ \ Ill!l
6.3 DESCRIPTION DETAILLEE DE VELEME \\ \ *n \
6.3.1 Ossatyre ( \ \/
511 ute

555 urn‘ ormées phr dies ﬁ;n:; E/ﬂ ocier prolilée B 48 [SPP) fixés & lo
II évﬁy

ol su p che lon au pos moximum de 500 mm. Ces

Iem 15$¢h1 qn uléi“bsrq nshp d‘ﬁnsuppﬂﬂ.

ales so ré'kEhs: ipor dos\profilds en tble d'ocier profilée M 48 [3FF), By sunl
uﬁ: ort paryis @ 6 x 33 mrt el chavilles aylon ou pas de 500 mm.

LHE

rifcryts i 1ar ool

hqme-ure’r ot b 5 O fos

\Qqn'l,mu de dilatation co s antre 5 et ¥ mm est rdsendé en pordie houle des montants par
it o fond

Lns ri

nt taprnés por des profiles en 18le d'ocler profilée M 48, de loufe
O3 .

_‘*« TG\QJS =] éﬂém&nls verticoux sont ploces, sons fixation, dans les rives haute et basse.

g{g‘wmw

1‘\ s parerments sont réalisés en double épaisseuns de plague de platre PLACOPLATRE 84 13 Sid,

Les parements exiéieurs de chaque foce recalvent un joint harzonial gtué & 300 mm du haut de
le cloison en foce nen-esposés et 4 500 mm du haut de o cloison en face exposée.
Les joints verlicaur sont décolés d'une peau a l'outre et d'une foce & 'cutre,

la & peau du parement est fisde sur tous les profilés en t8le dacier par vis FLACOPLATRE
2 3.5 % 35 mm au par de 500 mm.
Lo 2tm meay du porement est fixée wr tous les profilés en téie docier par vis PLACOPLATRE
@ 3.5 x 35 mm au pas de 400 mm.

Four lo premigre peay, les joints sont unicuement traités au moyen d'endull PLACOPLATRE. Sayle
lo peau exiédeure de chague foce est froitée ou moyen d'enduit PLACOPLATRE dons lequel est
morouflee une bonde & jeint en papier micropardoré de largeur 52 mm. Les i8les de s sont
troitées & Mendyit PREGYLYS 25 PR,

Lo repmduction de ce documend n'est oufonsde gue s 5o forme infdgrole
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Procés-verbal de clossement n®08 -V - 160 Poge 4/7
|Ané1é 22 mars 2004

|7. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT

L'éiémenl mis en ceuvie dans les conditions décrites par le Laboratoire peut éire considéré comme
représentatif de la réalisation courante actuele.

/1
Is. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU ]
8.1 REFERENCE DU CLASSEMENT
Le présent clossement a éié réalisé conlormement grap S.2 de lc \.NF EN 13501-2.
R E I W § . \ - ﬁ){\ ;2’ A\l \s \\ K
E AN \ v VN
E I 160 | / H 13X T
TN \ \ /\1 \
[9. CONDITIONS DE VALIDITE DES cussiukmi oi néggsfﬁuk.‘.: Au keu v |
9.1 A LA FABRIC N ET A\LA MISE EN OEU RE \/
Além: (o] scription détalllée figurant dors le rapport
de référ :
AN d Hu 5 1cf du présoni proces-verbal, le roppor de référence

e, sans obligalion de cession du document.

% Enfcas delcgniestali
.’/ \' \p({/ etT éa
|' [ v/ / \

= S DU FE
a cloison étaif onstruciion symeirique, le sens de feu &taif donc INDIFFERENT.

AV
\_/

Lo reproguction de ce gocumant n'est aufarisée que 10us 50 lorme nfégrale

13
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Praceés-vevbal de classement n*08 - V- 160 Poge 517
(Amété 22 mars 2004)

[10. DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS

Les poragraphes en caractéres barés ne s'appliquent pas & I'élément objet du rappor.

10.1 GENERALITES
e [lessoi ou fev sont

s\modifications ci-
uux regles de

\

Conformément au parogrophe 13.1. de lo norme NF EN 13&4-1, les résultcts
applicables directement aux constructions similares lorsque I'une ou
dessous ont &1é apportées ef que ka construction confinue
conception comrespondantes, du peint de vue de sa rigicité et
a} diminution de I houteur ;

b) ougmentation de I'épaisseur de la cloison ;

¢} ougmeniation de I'épaisseur des matég

}ﬁ\s)ts SION BN HAUTEUR

\
formement ou paragrophe 13.3. de ko norme NF EN 1344-1, les résuitats de I'essai ou feu
ndiqués au paragraphe & du présent procés-verbal sont dgalement volables pour toule clcison
identique & celle testée et de hauteur maximale ne dépossant pas 4 000 mm.,

10.4 CONSTRUCTIONS SUPPORTS

Conformément au parographe 13.4. de lo norme NF EN 1364-1, les classemenis indiqués ou
poragraphe 8 du présent procés-verbal de clossement sont également valobles pour touie cloison
identicue & celle testée ef instaliée dans ces voles en bélon armé ayant une masse volumique d'ou
moins 2200 kg/m? et une épaisseur d'au moins 200 mm.

Lo repreduction de ce document n'est outorsée que sous 3o larme intégrale
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[11, DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU |

Ce procés-verbal de clasement est valoble CING ANS & dater de lo réalisafion de l'agsai, usil
jusguigu ;

VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE (’ \ I

délivrée par le laboraioire d'Efectis France.

f/ﬂ\ aéés—l Metz, I 11 eo01 2008
//f\ | l‘l\lll F ‘iﬁlﬁr%ﬁx Xﬁl ool

Pcs_sé cette date, ce procés-verbal mest plus volable, mm/’ﬁcénmp k d'ine reconduction

A\ \ \
{qﬁﬂ \\ ﬁx I'n T\ | / H" \ i

LlIH

'\\ raé gifa Chef du Service Essais 2
—\ '.I 'I_ Chef du service Consultance
[
\ \
=, | Cdp ocglm mrbal o ﬁlu:r T nﬂ fer uumunl Ul corecl@riligues de CEenantilen Lo
,/ ok edsais =tine juge po; des cargtténstiques de preduifs similsires. Il ne cansfilue donc pos une

(\) ificatign & ploduits gu sens de Forficke L 11527 du code de la censammation et de la lol du
juin 199

E p és-vem\ﬂl de cl ent ne représente pas 'approbalion de type ow lo cedificolion de
I* it
\ IIII

\ )

“u e

/

Lo repraciuction de oo documend niest guforsee Gue sOUS 50 fosme mfdgrode
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Poge 7 /7

Planche n° 1 - Vue en élévation de la face exposée el coupes

Lo reproduc tion de ce document n'est outerisde que sous sa forme intégraie
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SASU Ou capal o T 512 300 &
RCS Ewry 8 490 550 712 - Cadu AFE 7120 B
N*TVA FR 61 49G550 712

Selon Amété du 22 mors 2004 du Ministéra de lintéria e

PROCES-VERBAL de CLASS rg 08V 148
d

Durée de voldité :
Ce procés- ver
29 mai 2013

RESISTANCE au FEU des ELEMENTS de CO STWON

v Demandeurs:

Fédération Frangaise du Batiment / Union des Métiers du Platre et de
I'lsolation
33, avenue KLEBER

F - 75784 PARIS CEDEX 14

Ce procés verbal de classemenf comporte 7 pages. Sa reproducion n'est auterisée que sous sa forme intégrale,

sSkge Labararoee
Eepace Technobogque NGy Bompiw
Batment Apciic - Route s I'Onne des madsers francavelacus com F 57280 Mazieres-los- Mata
F 91193 Salot-Autun www.effocts com Te: 3301287 51 11 11
Tal: 33 ()1 60 13 B3I 60 Fax : 32 {0y &0 13 Y0 80 Fax i 33 (R 87 &1 1058
SIRET n" 430 550 712 02031 SIRET i 490 550 712 00022
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Frocésverbal de classamant i 08 - v - 148 Page 2/7
[Aistd 22 ricwd 2] .

{1. INTRODUCTION

Procés-verbal de clossement de rdsislance ou feu affectd a ko clolion en plaque de pldtre
conformement aux mades opératoires donnés dans la nomea KF BN 13501-2 o Clossement au feu
des prodults de construction et éléments de batiment - Portie 2 : Classemen! & parlir des données
d'essals de résistance aw feu & I'exclusion ces produits utilsés dans les cystames-oe venfilafion .

|2. LABORATOIRE D'ESSAIS . ’ﬁ'\ —

l". \Ill Ill
/é \ “«\
Adrese I Voie Romaine )

ﬂﬁ\ \ )

3. DEMANDEURS DEL'ESSAI | | | % | .LE \‘\ \ ,,«'ﬂ \ V
AR \'l Iﬁ\ RN %
||¢||.-¢, 'n e \Bﬁﬁrfn lll! Union 5 Metfiers du Platre et de

Homs
| \ Ly )
Adresse 33 avenues ELERES \ Y '|I
5?84 PAR CEF 1?\/
§

4‘\55551 :i; ﬂESIS'mHCE A,y«F’EU hE tErE’gEu CEl~

MNom : EFECTIS france

Dut&fﬂ |55 mei 2008
i
III
(52 REFERENCE EY PROVENANCE DE L'ELEMENT TESTE l
{ ) ]
'III I
/Hérérance : Clokson en ploguas de plafre ovec double parements K3 BA 13 [KNALF) ef
ossaturs SPP
Frovenance ; FFel

33, avenue KLEBER
F= 75784 PARIS CEDEX 14

Lo reproduction de oo dacument el dufanids gue sous so {ourna infégrote
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Procés-verhal de classement n° 08 - V- 148 Page 3/7
[AmBrE 27 Frs 2004)

|8. PRINCIPE DE L'ENSEMBLE

6.1 TYPE DE FONCTION

La zloison en plagues de plaie est définie comme un & &ément nen porteuri. 5o fonction est de
résister au feu en ce qui conceme les coracténstiques de parfmﬂ-unces résistance ou feu

données au paragraphe § de lo nome NE EN 1350142, \
6.2 GEMNERALITES (
Voir flanche n® 1. \
L'élément testé est une clofson rdalisde & pardir d'une rmantanis smples et
de parements en plaques de plédte en &d‘al:&a IIII

Epaisseur | 78 mm f'/ﬂ".
Vool

6.3 DESCRIFTION DETAILLEE DE L'ELEME ".

431 Ossature \

Las rives u1e ei 5% 'r forrmdes || ah d'ocier pmﬂfda R 48 (3PP fixds & 1o
h vis @4 35
e dgns

nr un '|| pi:rm'f.
Les il;:dm S0n F-Qr'llw&g}laltj lgs an tole d'ocier profilée M 42 (3PP, Blles sont
fix Jr: b -::he-rillas riylen au pas de 500 mm.

{ n1::| ts inteimédigifes'sont fornés par des profilés en téle d'acier profilée M 48, de foute
| cur ur et '
jeu.de dilatation co

5 .
A
'll~ u
\E’ o fand q?u ezl
\ Tqu l2s Bléments

gﬁ\gwl\.y

Les parements &taient réalisés en double époisseurs de plaque de platre K5 BA 13,

ris antre 5 el 9 mm esf rédservé en pardie houle des mentants par

rticoux sont placés, sans fixalion, dans les rives haute et basse,

Les porements exténeurs de chague face recaivent un Joint hodzantal situé & 300 mm du kool de
lo clolson en face non-exposde ef a 500 mm du haut da la colsan en face exposde.
Les joints vericoux sont décalés d'une peau a Moutre et dune foce & Foulre.

Lo T#* peau du parerment st fixée sur lous les profilds en tdle d'acier porvis KNAUF @ 2.5 x 35 mm
au pas de 300 mm.

La 287 peou du parement esl fide sur fous les profilés en léle dacier par vis KMAUF
@ 3,5 % 35 mm au pas de 00 mim.

Pour la premigre peau, les joints sonf uniguement fraités au moyen d'enduil KMAUF, Seule |o peou
extéieurs de chogue foce est trallée au moyen d'enduit KNAUF dans lequel est marouflée une
bonde 4 joint en popier microperford de largeur 52 mm. Les t8tas de vis sont fraitées & 'enduit
KMALUF,

Lo repuadue fion de ce docimant nest autodsde gue scuws xa fome infdgrole
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Proceés-verbal de ciossement n® 08- V- 168 Page 4/7
[Auré e 22 mars 2004]

[7. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT |

L'élément mis en ceuvre dans les conditions décrites par le Laboraloire peut éfre considéré comme
représenialif de la réalisation courante aciuefe.

[8. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU ( ]
8.1 REFERENCE DU CLASSEMENT \
Le présent ciassement a élé réalisé conformément pu\pdragrophd 7.5, lo NF EN 13501-2.
R | E | w u\-‘ﬂmi/ﬁ‘\sx G | K
E so\ | ] ‘1 I N
E 1 t \ \ L \

RN L

[9. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE n&tﬁgﬁ{;: AU'FEU

MISE EN OEUVR \ E\)\/
ocven e on scription détaillée figurant dans le rapport

nt f usc ¥ |ef du présent procés-verbal, ie rapport de référence
ire, sans obligetion de cession du document.

Lo reproduction de ce document n'est outonsée que sous 5o forme intégrole
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[ATa16 22 mars 2004)

l'lO. DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS ]

Les paragraphes en caractéres banés ne s'appliquent pos & 'éiément objet du rapport.

10.1 GENERALITES

Conformément au poragraphe 13.1. de o nome NF EN 1344-1, les résultoks dé |'essci au feu sont
applicables directement aux constructions similaires lorsque 'une o ieurs das modifications ci-
dessous ont éié opporiées et que la censtruction continue £ aux régles de
conception correspondantes, du point de vue de sa rigidiié ¢/ a §labili

-

c) augmentation de I'épdissaur des majéniaux canstitul \ /\

a) diminution de la hauteur ;
b) augmentation de I'épaisseur de la cloison ;
d) diminution des dimensions linégfires\de ploquels) ek-da-pannedcix ma de\ewr gpoisseur ;
e) diminution de I'espacement des monidnts

f| diminution des entraxes des fidgtions ;

g) cugmentdtion du nomtire g€ joints horzonta

i} joint hotizo uxe verficaux.

.2 JEX E&N EN LARGEUR

onforriéme %ou poragraphe 13.2, de la norme NF EN 1344-1, les clossements indiqués au

paragraphe 8 du présent procés-verbal de classement sont également valables pour foute cloison
identique a cel et de largeur ilimitée.

NSION EN HAUTEUR

onformément au paragraphe 13.3. de la norme NF EN 1364-1, les résultats de 'essai au feu
indiqués au paragrophe 8 du présent procés-verbal sont également valables pour foute cloison
identique & celle testée et de hauteur moximole ne dépassant pas 4 C00 mm.

10.4 CONSTRUCTIONS SUPPORTS

Conformément ou paragraphe 13.4, de la norme NF EN 1344-1, les clossements indiqués au
paragraphe 8 du présent procés-verbal de classement soni €galement vealables pour toute cloison
identique & celle testée et installée dans des voiles en béton amé ayant une masse volumigue d'au
moins 2200 kg/m? et une épalsseur d'au moins 200 mm.

La repreciuction de ce document n'est cuterizée que sous sa forme inlégrale
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11. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU ]

}CE‘ p.lmcéwgrhal de clasement et valabla CING ANS & dater de la réalisofion de l'essal, eall
UscU'aw ;

VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE / \

Passé cette dale, ce procdsverbal mest plus valable, scul sl IX;
delivree par le laboratoire d'Efectis Fronce.

n& reconduction

r{ |r&!.- Mmz. 11 coldt 2008

l\ \ \ \\/ du Service Esals 2
\ \ Chef du service Consullance
i hj%%tﬁ&yﬁiemenl des carociérstiques de "échanfilon soumis

juge phs des cargotérisfiques de produils similaires. || ne constitue donc pos une
d{wufm de ['officle L 115-27 du code de la cansommaiion el de ko lof du

es-varbal de y\emanr ne représente pas approbation de type ou lo cerdification de

La reproguction de oo document n'ast outoride que soud sa fomne indégrake
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cSTB

le futur en construction
BEPARTEMENT SECURITE, STRUCTURES et FEU
Bivision Etudes et Essals Feu - Laboratolre de Résistance au feu

RAPPORT D’ESSAIS N° RS06-122
CONCERNANT UN ELEMENT DE CONSTRUCTION

Ce rapport d'essals  atteste  uniguement des
earactéristiques de I'objet soumls aux essals et ne préjuge
pas des caractéristiques de prodults similaires. 1l ne
constitue donc pas une certification de produits au sens de
l'article L 115-27 du code de la consammation et de |z lal
du 3 juln 1394,

L'dlément, objet du présent rapport, 8 €té cholsl en
collsborakion avec |& demandaur,

En cas ddmission du présent rapport par vole dlectraniqus
efou sur suppart physigue &lectronique, seul le rapport
sous farma de support papler signd par la CSTE falt fal en
cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est
conaervé au CSTE pendant une durée minimale de 10 ans.

La repraduction de ce rapport d'essals n'est autorisés que
soug ea forme Intdgrale.

1| eomporke 10 pages et 38 pages d'annexas,

A LA DEMANDE DE : Eéd&ration Francalse du Batiment (F.F.B.)
33 avenue Kléber
75784 PARIS

lﬂumﬂmﬂmwhmhﬂ.ﬂﬂu g 0502339
Labsvatrire agnéd du Mintsien chogd du la Marine Merchande
& dn Mszamblén Plenibm dus Socibis hssurence omeagas
CEMTRE SCIENTIFIOUE ET TECHNIQUE DU BATIMEMNT
SIEGE SOCIAL » B4 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEOEX 2
TEL. (33) 01 64 B8 8376 | FAX. (33) 01 64 68 B335 | www,esth.lr
MARNE-LA-VALLEE | PARIS | GRENDBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIFOLIB
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